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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ испытмшй М)З/З5-19ГКЖМ-24 

1. Наименование предприятия, Общество с Ограниченной Ответственностью «Брянский завод 

организации (заявитель), адрес: ХОЛОДИЛЬНОГО оборудования» (ООО «Брянский завод 

холодильного оборудования») (Россия, 241520, Брянская обл. 

Брянский район село Супонево ул. Шоссейная дом. 44Ж; 

ИНН: 3245016437, ОГРН: 119325600435, эл. почта: 

info@bzho.ru, тел.: 

+7 (4832) 77-00-19) через ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» (350007, 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 

Дом 121, помещение 18). 

Заявка У2-19/ГК от 21.02.2024г. 

 

2.Наименование продукции, Эвтектические аккумуляторы холода, модели: ЭАХЗЗ-848, 

ЭАХЗЗсостав и область применения: 948, ЭЛХЗЗ-1148, ЭАХЗ3-1448, ЭАХЗЗ-1548, ЭАХЗЗ-969, 

ЭАХЗЗ1269, ЭАХЗЗ-1469, ЭАХЗЗ-1569, ЭАХ33-1769, ЭАХЗЗ-166Зн, ЭАХЗЗ-1657н, ЭАХ33-1570н, 

ЭАХЗЗ-76Зн, ЭАХЗЗ-74Он. 

Состав: Корпус нержавеющая сталь 08Xl 8Н10, змеевик 

нержавеющая сталь ()8Х18Н10, пробка нержавеющая сталь 

08Х18Н10. 

Область применения: для оборудования фургонов, ларей, морозильных 

камер, создания требуемых температурных режимов при 

транспортировке и временном хранении препаратов различного 

назначения и скоропортящихся продуктов ”  

З. Наименование испытуемой 

продукции (образца, пробы) 
Эвтектический аккумулятор холода, модель ЭАХЗЗ- 1569. 

4. Дата получения образца на 

испытания 

04 марта 20241'. 

5. Дата проведения испытаний 04 — 29 марта 20241“. 

6. код образца (пробы):. 03-35.19гк.10.17.д-24 

7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые 

санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
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санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного 

союза .N2 299 от 

№03/35-19ГКЖМ-24 

 

28.05.2010 Глава П. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из 

полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и 

средами». 

8. Изготовитель (фирма, ООО «Брянский завод холодильного оборудования». 

предприятие, организация), адрес: Адрес производства: Россия, 241520, Брянская обл. Брянский 

район село Супонево ул. Шоссейная дом. 44Ж. 

 

9. Средства измерения: Весы лабораторные MS-204-S, ”Mettler Toledo” № В24З460405 

свидетельство о поверке .№С-АВР/З0-08-202З/27416 действительно до 29.08.2024; 

Спектрофотометр КФК-ЗКМ .№23049 свидетельство о поверке .№C-B0/24-04-2023/241144116 

действительно до 23.04.2024; Хроматограф газовый “ Кристалл 5000.2” №952603 свидетельство

 о поверке №с-дытдо-10-2023/288045775 действительно до 18.10.2024. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Таблица 1 (Глава 11 раздел 16) 

Контролируемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

НТД на методы 

исследования 

Величина 

допустимого 

уровня 

Результат 

испытания 

Образец 1: Эвтектический аккумулятор холоДа, моДель ЭАХЗЗ-1569 

Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, 

п едназначенных для контакта с пищевыми п одуктами с влажностью более 15 
0/0 

Запах балл Инструкция 

№880-71 

Не более 1  

Привкус  Инструкция 

№880-71 

не 

допускается 

Отсутствует 

Муть  Инструкция 

№880-71 

не 

допускается 

Отсутствует 

Осадок  Инструкция 

№880-71 

не 

допускается 

Отсутствует 

Санитарно-химические показатели 

Модельная среда: дистиллированная вода, насыщенность: 1см3 

модельного раствора на 2 смз поверхности образца 

В емя экспозиции — 10 с ток, темпе ат а: начальная - 800С, далее - 20±20С 

Железо 
мг/л ПНДФ 

 
не более 0,3 Менее 0,02 

Никель мг/л гост 31870-2012 не более Менее 0,01 

Марганец мг/л гост 31870-2012 не более 0, 1 Менее 0,01 

Хром (суммарно) мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Бор (В) мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 менее 0,01 

Алюминий (Al) мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 0,1 

Мышьяк (As) мг/л гост 31870-2012 не более 0,05 Менее 0,01 
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Модельная среда — нерафинированное растительное масло 

Железо 
мг/л ПНДФ 

 
не более 0,3 Менее 0,02 

Никель мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Марганец мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Хром (суммарно) мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Бо (В) мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 0,01 

Алюминий (Al) мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 0,1 

Мышьяк (As) мг/л гост 31870-2012 не более 0,05 Менее 0,01 

Модельная с еда —2 0/0 аство укс сной кислоты 

Железо мг/л ПНДФ не более 0,3 менее 0,02 
.№03/35-l эгкжм-24 

      

Никель  мг/л гост  не более 0,1 менее 0,01 

Марганец  мг/л гост 31870-2012 не более Менее 0,01 

Хром (суммарно)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Бор (В)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 0,01 

Алюминий (Al)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 

Мышьяк (As)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,05 Менее 0,01 

 Модельная с еда — 2 0/0 аство лимонной кислоты  

Железо 
 мг/л ПНДФ 

 
не более 0,3 Менее 0,02 

Никель  мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

Марганец  мг/л гост 31870-2012 не более Менее 0,01 

Хром (суммарно)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,1 Менее 0,01 

  мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 0,01 

Алюминий (Al)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,5 Менее 

Мышьяк (As)  мг/л гост 31870-2012 не более 0,05 Менее 0,01 

Примечание: 
1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного 

центра 

2.Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания 

    

Экспе т-химик О.Е. Волкова Подпись 

№ОЗ/З5-19гккм-24 



 
 


